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Leistungserklärung 
 

Produkt: Porenfüllmasse 

 

 

    Datum: 02.06.2020 

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 
 

Porenfüllmasse 
 
 

2) Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes 
gemäß Artikel 11 Absatz 4: 
 

Porenfüllmasse; Bitumenhaltige Porenfüllmasse für Straßenbauzwecke 
Artikelnummer:  - 
 
 

3) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehener Verwendungszwecke des 
Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: 
 

Bitumenhaltige Porenfüllmasse für Straßenbauzwecke 
 
 

4) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers 
gemäß Artikel 11 Absatz 5: 
 

bausion Straßenbau-Produkte GmbH 
Brehnaer Straße 15 
06188 Landsberg 
Tel.: 034602-9520 
Fax: 034602-95225 
Mail: info@bausion-landsberg.de 
 
 

5) Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß 
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: 
 

nicht zutreffend 
 
 

6) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes 
gemäß Anhang V: 
 

4+ 
 
 

7) Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm 
erfasst wird: 
 

entfällt 
 
 

8) Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische 
Bewertung ausgestellt worden ist: 
 

nicht zutreffend 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

Überarbeitet: 02.06.2020  Erstellt: 04.05.2020                               Version: 1.2 Int.-Nr.: 0044 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
9) Erklärte Leistung: 

 

Zugrundeliegende Norm: TL  Sbit-StB 15 
 

Wesentliche Merkmale Einheit Sollwert 

Äußere Beschaffenheit - schwarz, homogen 

Gewichtsverlust (nach Verdunstung) % ≤ 30 

Bindemittelgehalt % ≥ 9,0 

Erweichungspunkt R.u.K. °C ≥ 35 

Dichte bei 25 °C g/cm³ 1,2 – 1,5 

Feststoffanteil % ≥ 50,0 

Lagerbeständigkeit nach 8 Wochen - aufrührbar 

Anteil Gesteinskörnung > 2 mm % ≤ 20,0 
 
 
 

10) Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 
Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß 
Nummer 4. 
 
 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
 

Geschäftsführer, Herr Winter 
 

Landsberg, 02.06.2020   

(Ort und Datum)  (Unterschrift) 
 


